
  1. 의 뢰 자

     -. 기   관   명 : WIZnet Co., Ltd.

-. 주         소 : 경기도 성남시 분당 수내동 11-4 휴맥스빌리지 4층

-. 의 뢰 일 자 : 2011. 10. 28

  2. 시험성적서의 용도 : 신뢰성 시험 확인용

  3. 시험대상품목

-. 품         명 : W5200

-. 패   키   지 : 48 QFN

-. 총   수   량 : 77개

  4. 시험기간 : 2011. 12. 28 ~ 2011. 11. 18

  5. 시험방법

  6. 시험환경

-. 온도 (15~35) ℃ , 상대습도 (30~75) % R.H 

  7. 시험결과

-. 상기 시험은 주어진 시험조건에 적합하게 진행되었으며, 시료 외관 검사 결과 특이 사항 없음

        이 성적서는 시험의뢰인에 의해 제공된 시료에 한하며, 용도이외의 사용을 금합니다.

 시험원   기술책임자

 성  명 :  이 현 배 (서명)  성   명  : 이 창 준 (서명)

     위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation)

     상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구 (KOLAS)로부터

     공인받은 분야에 대한 시험결과입니다. 2011년 12월 16일

-40 ± 5 °C, 504 h,

시 험 성 적 서
(주) 큐알티반도체 (이천)  성적서번호 :

 0314_IRCT-1110-00218
경기도 이천시 부발읍 아미리 산136-1

(Tel: 031 639 7684, Fax: 031 639 7654)  페이지 (  1  ) / ( 총 1 )

㈜큐알티반도체 (인)

시험 항목 시험조건 시험 방법 및 규격 수량

확 인

LTOL JESD22-A108C : 2005 77 개

VDD33 (V0) : 3.3 V
VDD (V4) : 1.8 V, VIH : 3.3 V,

VIL : 0 V

QAA-KP023-F01(3)(Rev.4) (주)큐알티반도체


